
GÄNGIGE DÜSENGRÖSSEN NACH 
ANWENDUNG UND MATERIAL

Lacke: Pinsel- und Walzenqualität 0,006–0,012

Lacke: Spritzqualität 0,006–0,014

Lacke: klar 0,006–0,012

Beize: halbtransparent 0,006–0,012

Wandfarbe: hochwertige Innenfarbe 0,013–0,019

Wandfarbe: Innenfarbe, mittlere Qualität 0,015–0,021

Wandfarbe: Innenfarbe, geringe Qualität 0,017–0,023

Wandfarbe: hochwertige Außenfarbe 0,017–0,023

Wandfarbe: Außenfarbe, mittlere Qualität 0,019–0,025

Wandfarbe: Silikat/Mineral 0,021–0,033

Quellende Beschichtung 0,019–0,031

Airless-Spachtelmasse 0,027–0,071

Schutzbeschichtungen 0,015–0,027

Farbe für Airless-Markierungsarbeiten 0,013–0,055


